


FABRYKA MEBLI TARANKO
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KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²)

Skład / Composition

Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion

Odporność na światło / The Light fastness

Pilling test / Pilling resistance

SPOSÓB KONSERWACJI / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WYNIK / RESULT

371 gr/m²

100%PL

>50000

 4/5

4    

SAND - A2SAND - A2

UWAGA - ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej 
we wzorniku. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni między poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi.

ATTENTION - due to technological reasons, fabric shades may be different from the samples 
presented in the sample book. Colour shades may vary slightly dye-lot to dye-lot. 



FABRYKA MEBLI TARANKO
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KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²)

Skład / Composition

Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion

Odporność na światło / The Light fastness

Pilling test / Pilling resistance

Odporność na ścieranie

SPOSÓB KONSERWACJI / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WYNIK / RESULT

320 gr/m²

100%PL

35,000

42433

5

3/4

PRESTIGE - A3

UWAGA - ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej 
we wzorniku. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni między poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi.

ATTENTION - due to technological reasons, fabric shades may be different from the samples 
presented in the sample book. Colour shades may vary slightly dye-lot to dye-lot. 



FABRYKA MEBLI TARANKO

0502

A4

0504

Tkaniny dostępne do wyczerpania stanów magazynowych ! 
While stocks last !

0302

0304



A4A4

0712

0714

FABRYKA MEBLI TARANKO

KARTA TECHNICZNA / 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gramatura (gr/m²) / 
Weight (gr/m²)

Skład / 
Composition

Test wytrzymałościowy 
Martindale / 
Martindale abrasion

SPOSÓB KONSERWACJI / 
MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WYNIK / 
RESULT

390 gr/m²

35%PL,
65% CO

>35000

UWAGA - ze względów technologicznych 
odcień tkaniny może różnić się od próbki 
prezentowanej we wzorniku. Dopuszcza 
się występowanie różnic odcieni między  
poszczególnymi partiami produkcyjnymi. 

ATTENTION - due to technological reasons,  
fabric shades may be different from the 
samples presented in the sample book. 
Colour shades may vary slightly dye-lot 
to dye-lot. 

4

Tkaniny dostępne do wyczerpania stanów magazynowych ! 
While stocks last !



FABRYKA MEBLI TARANKO

0803

A4

Tkaniny dostępne do wyczerpania stanów magazynowych ! 
While stocks last !



FABRYKA MEBLI TARANKO

0902 0903

A4

0904

Tkaniny dostępne do wyczerpania stanów magazynowych ! 
While stocks last !

0803



FABRYKA MEBLI TARANKO A4

1014

1012

0414

Tkaniny dostępne do wyczerpania stanów magazynowych ! 
While stocks last !



FABRYKA MEBLI TARANKOA4

VERSALLES 1 IMPERIO 2

Tkaniny dostępne do wyczerpania stanów magazynowych ! 
While stocks last !









FABRYKA MEBLI TARANKO
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FABRYKA MEBLI TARANKO
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FABRYKA MEBLI TARANKO
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FABRYKA MEBLI TARANKO
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KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²)

Skład / Composition

Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion

Pilling test / Pilling resistance

SPOSÓB KONSERWACJI / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WYNIK / RESULT

300 gr/m²

100% PES

>60t000

5 

UWAGA - ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki 
prezentowanej we wzorniku. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni między 
poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

ATTENTION - due to technological reasons, fabric shades may be different from the 
samples presented in the sample book. Colour shades may vary slightly dye-lot to dye-lot.  
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FABRYKA MEBLI TARANKO
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FABRYKA MEBLI TARANKO
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KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²)

Skład / Composition

Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion

Pilling test / Pilling resistance

SPOSÓB KONSERWACJI / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WYNIK / RESULT

340 gr/m²

100% PES

>45000

4/5 

UWAGA - ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki 
prezentowanej we wzorniku. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni między 
poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

ATTENTION - due to technological reasons, fabric shades may be different from the 
samples presented in the sample book. Colour shades may vary slightly dye-lot to dye-lot.  

A10



FABRYKA MEBLI TARANKO
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KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²)

Skład / Composition

Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion

Odporność na światło / The Light fastness

Pilling test / Pilling resistance

Odporność na ścieranie

SPOSÓB KONSERWACJI / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WYNIK / RESULT

580 gr/m²

100% PES

45.000

6

4

4/5

A11

UWAGA – ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki 
prezentowanej we wzorniku. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni między 
poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

ATTENTION – due to technological reasons, fabric shades may be different from the samples 
presented in the sample book. Colour shades may vary slightly dye-lot to dye-lot. 




